BOTAMENT® TE

Lépészaj szigetels- és feszultségmentesitd lemez

A BOTAMENT® TE |épészaj szigetels- és
fesziiltségmentesit6 lemez a keramia burkolat alatt
alkalmazva, csokkenti a fellépé nyiréfesziiltséget a keramia
burkolat és az alapfeliilet kdzott, beltérben. A teljes rendszer
(ragasztott lemezek csempeburkolattal) bevizsgalva a DIN
EN ISO 140-8 szerint.
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Alkalmazasi teriilet

Fesziltségmentesité keramia és természeteské
burkolatokhoz a kdévetkezd alapfellletekre
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Alapfeliilet el6készités

Az alapfelllet megfelel6 legyen a kdvetkezdk szerint:

RS

% szaraz, tiszta és fagymentes

*,

« teherhordd

< zsir, festékmaradék, cementfatyol és egyéb tapadast
csokkentd anyagtol, cementtejtdl mentes

< rétegvastagsag emelkedés nélkil

« parhuzamosan és derékszégben

Kérjiik vegye figyelembe:

< régi burkolat laza és vizben oldhat6 ragaszté maradékait
el kell tavolitani

RS

« arepedezett alapfeliletet meg kell varrni

« az egyenetlen felliletet ki kell egyenliteni

« porozus feluleteken karcglettelést kell alkalmazni pl.:
BOTAMENT® M 21-el

« padldfelileten a kikotot, vizben oldhato
ragasztomaradékok esetén, valamint nem nedvszivo
alapfellleten, vagy meglévé burkolaton tapadohidat kell
kialakitani BOTAMENT® D 15-el.

< A nedvszivo fellileteket BOTAMENT® D 11-el alapozni
kell

Nedvességre érzékeny fa felliletekre a BOTAMENT® R 20
vagy E 120 alapozokat ajanljuk.

Miiszaki adatok

Termékdsszetétel Polimer rostlemez
Szin sOtétsziirke
Kiszerelés 20 lemez/karton
(=12m2)

Tarolas HlivOs és szaraz
Erésség 6 mm
Lemez méret 60x100 cm
Négyzetmétersulya 800 g/lemez

Héallésag 0 °C-toél + 50 °C-ig
Termikus ellendllas R 0,17 m2K/ W
Hévezetéképesség A 0,035 W/ mK
Lépészaj szigetelés ragasztott 14 dB
keramia burkolat alatt DIN

EN ISO 140-8 szerint

Tlzallésag

Epitéanyagosztaly DIN B2
4102-1 szerint

Epitéanyagosztaly EN E

13501-1 szerint

Felhasznalas

« Annak érdekében, hogy elkeriiljék a zaj atvitelét, a fal
talalkozasi csomopontnal megfeleld falszigetelési szalagot
kell alkalmazni

< A TE |épészaj szigetel6- és fesziiltségmentesit6 lemezt
tapétavagod késsel vagy olléval lehet méretre vagni

« ragasztéval az alapfeliiletet el6 kell kenni (fogazat: 4 vagy
6 mm).

< A BOTAMENT® TE lépészaj szigetels- és
fesziltségmentesité lemezt, ragasztéval el6kenve egymas
mellé fektetjik

< Nyomja meg a BOTAMENT® TE Iépészaj szigetel6- és
fesziiltségmentesit6 lemezt, gumis lehuzéval

« Hagyja megszaradni a ragasztot

« A hanghidak elkerulése érdekében, a lemezeket
minimum 20 mm széles szalagga at kell ragasztani

A BOTAMENT® TE lépészaj szigetel6- és
fesziiltségmentesitd lemez ragasztasahoz és az azt kovetd
burkolashoz, BOTAMENT® csemperagasztdkat lehet
alkalmazni (fa alapfellleteken S1 osztalyd csemperagasztot
valasszon a BOTAMENT® termékekbdl).
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Fontos tudnivalok

A lemez alkalmazasakor figyelembe kell venni az olyan
technikai informaciokat, mint a "fliggetlenitett belsé padlé
burkolat tervezése és kivitelezése " és be kell tartani az
altalanos szabalyokat ami a burkol6lapokra és természetes
kévekre vonatkozik.

A dilataciés hézagokat altalaban le kell kdvetni.

A BOTAMENT® TE |épészaj szigetel6- és
fesziiltségmentesit6 lemezt, védeni kell a nedvességtdl

Nedves terileteken a burkololapok alatt, vizszigetelési
rendszereink kozll, a BOTAMENT® MD 1 Speed,
BOTAMENT® MD 2 the Blue 1 vagy a

BOTAMENT® AE szigetel6 és feszliltségmentesits lemez
alkalmazasa a célra vezet6.

Amikor BOTAMENT® MD 1 Speed-et vagy a BOTAMENT®
MD 2 the Blue 1-et alkalmaz, a lapok illesztésénél, a
BOTAMENT® SB 78 szigetelészalagot épitse be. A
saroker6sit6 szalag rogzitésére a szigetelés elegendd (a
maszkolo szalgra ebben az estben nincs szlikség)

Elektromos padléfiitést vagy sz6nyeget minden esetben a
BOTAMENT® TE Iépészaj szigetel6- és fesziiltségmentesité
lemeztre kell telepiteni.

Keramia lapok esetén, minimum 8 mm vastagsagut kell
alkalmazni, gres vagy képorcelan lapokbdl.

Természetes kdveknél a minimalis vastagsaga 15 mm.

A lapok mérete az optimalis teherelosztas miatt, legalabb 15
x 15 és/vagy 11,5 x 24 cm-es kell, hogy legyen.

Minden esetben ki kell egyenliteni az alapfeliletet a
BOTAMENT® TE lépészaj szigetels- és fesziiltségmentesité
lemez alkalmazasa elétt.

Abban az esetben, ha nagy mechanikai terhelésnek lesz
kitéve a jardfelilet, kérjik forduljon az alkalmazas
technikusunkhoz.

Megjegyzés: Miiszaki adatlapon feltiintetett adatokat legjobb tudasunk és tapasztalataink
alapjan adtuk meg. A mindenkori épitmény, alkalmazési cél és helyi igénybevételt
osszhangba kell hozni a termék tulajdonsagaival. Kritikus alkalmazasi teriilet esetén
probafelhordast kell végezni. Ezt fenntartva vallalunk felelésséget az adatok
helyességéért eladasi és szallitasi feltételeink keretében. Munkatarsaink altal adott,
adatlaptdl eltéré ajanlasok csak akkor koételez6é érvényliek rank nézve, ha azok irdsos
formaban megerdsitésre keriilnek. Minden esetben altalanos szakmai ismereteknek
megfeleléen kell az anyagokat beépiteni. H 1708 kiadas. Uj kiadas esetén a régiek
érvénytelenné valnak. Tovabbi informacidk az aktudlis Miszaki Adatlapon a
www.botament.hu weboldalon talalhatok.
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